
Министерство _______________________            Форма № 2.10 

Объединение, трест ___________________           Основание:  (Часть II) 

СМУ, СУ. ПМК. КТП _________________           Строительство Горстрой, Тюменская область 

Участок _____________________________             _______________________________ 
     Объект Разряд участка №16-ШИПР 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 56 

от «01» ноября 2021 г. 

по ультразвуковому контролю качества сварных соединений 

 

Контроль качества сварных стыков _____Горстрой, участок разряда____№16-ШИПР, узел ПР-567, блок 2-УЗГ__ 
                                                                                                                                                                (объект, наименование трубопровода 

_______________________________________________________________________________________________________

_____________ 
или узла, цеха, участка, блока) 

 

выполняется ультразвуковым дефектоскопом типа УДТ-56, рабочая частота 2300 МГц. 

Оператор_____________Канский И.О._________________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы) 

Удостоверение № __________1432-ипр_______ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 

№ стыка 

по 

журналу 

сварки 

Диаметр, 

толщина 

стенки 

трубы, мм 

Фамилия 

сварщика 

Шифр 

сварщика 

Угол 

ввода 

луча, 

градусы 

Условная 

чувстви-

тельность, 

мм 

Описание 

обнаруженных 

дефектов 

Заключение: 

годен, 

исправить, 

вырезать 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 326 2.5 
Могильцов 

С.Н 
123-гр 13 2,34 СГ17Н4х3,2 вырезать  

 

Дефектоскопист УЗК             Колокольцев И.М.     _______      01.11.2021 
                                                                                          (фамилия, инициалы)                   (подпись)                  (дата) 

 

 

 


